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آزمون۲شیمیدرساستانداردهایپرسش )۹(ویژۀ
Aاگر در واكنش-1 B C D+ → به در ثانيهAتغييرات غلظت،+ و چهارم بعد از واكنش ،3،75/1ترتيب هاي اول، دوم، سوم

 بر حسب مول بر ليتر بر ثانيه چقدر است؟Aمول بر ليتر باشد، سرعت متوسط مصرف ماد,75/0و1
1(625/12(875/13(25/34(5/6

هن-2 و گوجهدر و با جذب راديكال دوانه مي ها سرعت واكنش فرنگي ............... وجود داشته كه نقش ............... دارد  دهد. هاي ناخواسته را ...............
 كاهش-بازدارنده-ليكوپن)2 كاهش-كاتاليزگر-كاروتنبتا)1

 افزايش-دهبازدارن-ليكوپن)4 افزايش-كاتاليزگر-بتاكاروتن)3
 ها درست هستند؟ كدام عبارت-3

و پروپان مشابه هم هستند. الف) عناصر سازند, پلي  اتن
برب) پلي  يك پليمر است.خلاف پروپان اتن

پ) بر خلاف نشاسته، انسولين پليمري طبيعي است.
و انسولين مولكول  هاي گلوكز هستند.ت) واحدهاي سازند, نشاسته

ت)1 و و)2 الف ت)3پب و ب)4پ و  الف
 است؟ نادرستيك از موارد زير، كدام-4

ميالياف طبيعي پنبه از اتصال شمار بسيار زيادي مول)1 د.شو كول گلوكز به يكديگر ساخته
مي ها داراي بخش برخي از درشت مولكول)2  شوند. هايي هستند كه در سرتاسر مولكول تكرار
ميوهيدروكربني سيرنشده است خود،اتن مانند مونومر پلي)3 (بسپار)  باشد. يك درشت مولكول
 كننده در يك واكنش پليمر شدن ممكن نيست. تعيين تعداد دقيق مونومرهاي شركت)4

2با توجه به واكنش-5 3
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= − → − − ، كدام گزينه در مورد آن درست است؟−

ا،از پليمر توليدشده)1 ميدر توليد كيسۀ خون  شود. ستفاده
مي)2  توان فرمول مولكولي دقيقي نوشت. براي پليمر توليدي
 بيشتر از يك مولكول مونومر است.،تعداد پيوندها در واحد تكرارشونده پليمر)3
 جرم مولي پليمر توليدي بيشتر از مجموع جرم مولي مونومرها است.)4

ش-6  درستي بيان شده است؟به،دهچند مورد از كاربردهاي زير براي پليمر داده
(كيسۀ خون) الف) پلي  وينيل كلريد
(سرنگ)ب) پلي  سيانو اتن
(نخ دندان)پ) پلي  تترا فلوئورو اتن
(تفلون)ت) پلي  پروپن

1(12(23(34(4
؟نيستكدام ويژگي مربوط به تفلون-7

مي در حلال)2 در برابر گرما مقاوم است.)1 نش هاي آلي حل و ب است.چسود
بي با مواد شيميايي واكنش نمي)4 نقطۀ ذوب بالايي دارد.)3 و از نظر شيميايي  اثر است. دهد

 .................جزبه، هستندهاي زير در مورد پليمرها درست همۀ عبارت-8
و خود پليمر تشكيل شده سيرشده است.)1  مونومر تشكيل دهند, همۀ پليمرها سيرنشده
 كننده در يك واكنش پليمر شدن ممكن نيست. تعيين تعداد دقيق مونومرهاي شركت)2
 توان از يك مونومر، پليمرهايي با خواص متفاوت تهيه كرد.مي)3
 توان فرمول مولكولي دقيقي نوشت. براي پليمر نمي)4

؟استاتن درست هاي زير در مورد پلي چه تعداد از عبارت-9
مي هوا در پليالف) با دميدن  توان آن را به ورقۀ نازك پلاستيكي تبديل كرد. اتن مذاب

و هر دو كدر هستند. اتن سبك داراي چگالي كمتري نسبت به پليب) پلي  اتن سنگين بوده
و لوله مي از پلي،هاي پلاستيكيپ) در ساخت سرنگ  شود. اتن استفاده

 سنگين با يكديگر متفاوت است. اتن سبكوت) نوع نيروهاي بين مولكولي در پلي
1(12(23(34(4
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آزمون۲شیمیدرساستانداردهایپرسش )۹(ویژۀ
به پاسخ درست پرسش-10 ا هاي مطرح شده، ؟ اندز راست به چپ در كدام گزينه آمدهترتيب

 الف) كدام پليمر ساخته شده از اتن، شفاف است؟
 تري دارد؟ب) كدام پليمر ساخته شده از اتن، ساختار منظم

 اتن سنگين پلي-اتن سنگين پلي)2 اتن سنگين پلي-اتن سبك پلي)1
 اتن سبك پلي-اتن سبك پلي)4 اتن سبك پلي-اتن سنگين پلي)3
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*▲1ۀني: گز پاسخ-1 * مشخصات سؤال: * دشوار  كتاب86ۀ صفححيطه: كاربرد
بر،چون در صورت سؤال تغييرات غلظت در هر باز, زماني داده شده است دير داده شـده را تمامي مقا بايدAمقدار مصرف شد, محاسبۀايپس

:با هم جمع كنيم
13 1 75 1 0 75 6 5A / / / mol L−∆ = + + + = ⋅   

و سرعت واكنش برابر است با:

1 16 5 1 625
4

A / / mol L s
t

− −∆   = = = ⋅ ⋅
∆

R(واكنش)

*▲2ۀني: گز پاسخ-2 * مشخصات سؤال: * ساده  كتاب89ۀ صفححيطه: دانش
و هندوانه وجود داشته ليكوپن در گوجه و با جذب راديكالوفرنگي از نقش بازدارنده دارد مي سرعت واكنش ها د.كاه هاي ناخواسته

*▲4ۀني: گز پاسخ-3  كتاب 101حيطه: دانش * صفحۀ مشخصات سؤال: * ساده
پ) نشاسته يك پليمر طبيعي است.
 استه است.ت) مولكول گلوكز واحد سازند, نش

*▲3ۀني: گز پاسخ-4 * مشخصات سؤال: * ساده  كتاب 103تا 100هاي صفحهحيطه: دانش
(اتن) پلي و بر خلاف مونومر آن به،اتن يك هيدروكربني سيرشده است و2هر اتم كربن  اتم هيدروژن متصل است.2اتم كربن ديگر

*▲3ۀني: گز پاسخ-5 دمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه:  كتاب 104و 103هاي صفحهانش
مي1ۀنيگز  شود. : از پلي پروپن در توليد سرنگ استفاده
 توان فرمول مولكولي دقيقي نوشت. : براي پليمر نمي2ۀنيگز
 : جرم مولي پليمر با مجموع جرم مولي مونومرها برابر است.4ۀنيگز

*▲2ۀني: گز پاسخ-6 *مشخصات سؤال: * ساده  كتاب 104ۀ صفح حيطه: دانش
.هستنددرست»پ«و» الف«موارد

*▲2ۀني: گز پاسخ-7 * مشخصات سؤال: * ساده  كتاب 105ۀ صفححيطه: دانش
 شود. هاي آلي حل نمي تفلون در حلال

*▲1ۀني: گز پاسخ-8 * مشخصات سؤال: * متوسط  كتاب 106و 104، 103هاي صفحهحيطه: دانش

C هاي دوگانهاستيرن داراي پيوند پلي C=و سيرنشده مي  باشد. است

*▲1ۀني: گز پاسخ-9 * مشخصات سؤال: * متوسط  كتاب 107و 106، 104هاي صفحهحيطه: دانش
 درست است.» الف«فقط عبارت

 ها: بررسي ساير عبارت
و نسبت به پلي،اتن سبكب) پلي ، چگالي كمتري دارد.اتن سنگين كه كدر است شفاف بوده
مي از پلي،سرنگ ساختپ) در مي هاي پلاستيكي را از پلي شود، ولي لوله پروپن استفاده  كنند. اتن تهيه

و سنگين از نوعت) نيروهاي بين مولكولي در پلي .هستنددروالسي واناتن سبك
*▲1ۀني: گز پاسخ-10 * مشخصات سؤال: * ساده  كتاب 107و 106هاي صفحهحيطه: دانش

و ساختار نامنظم پلي و ساختار مـنظم تري دارد. پلي اتن سبك چگالي كمتري دارد، شفاف است تـري اتن سنگين چگالي بيشتري دارد، كدر بوده
 دارد.


